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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PODtOGI LAMINOWANEJ MY FLOOR

Warunki

Temperatura pokojowa 18-25°C przy wilgotnosci wzglednej 40-70% tworzy optymalne warunki dla podtogi
laminowanej , poniewaz przy wiekszej wilgotnosci panele z materiatu drewnianego bedg miaty tendencje do
pecznienia. Z drugiej strony niska wilgotnos¢, biorgc pod uwage klimatyzacje i ogrzewanie podtogowe w
potgczeniu z wysokimi temperaturami, powoduje szczelinowanie paneli. Gdy ogrzewanie w twoim domu jest
wigczone, zaleca sie uzywanie nawilzaczy powietrza.

Zabezpieczenia

Najlepszym sposobem czyszczenia jest niedopuszczanie do zabrudzen. Piasek i brud dziatajg jak papier
Scierny, mozna je wchtania¢ za pomocg petnowymiarowej wycieraczki. Nogi krzeset, stotéw i szafek powinny
by¢ wyposazone w filcowe podkfadki. Nie zapomnij krzeset biurowych, wozkéw na dokumenty i pojemnikéw
mobilnych wyposazy¢ w miekkie naktadki lub kétka.

Podczas pierwszego czyszczenia nowo potozonej podfogi laminowanej

Po montazu usun najpierw wiodry drzewne, kurz i brud za pomocg miotty lub odkurzacza, uzywajgc ssawki do
twardych powierzchni. Nastepnie zaleca sie doktadne czyszczenie, aby usungé wszelkie resztki brudu, ktére
mogty pozostac. W tym celu nalezy przetrze¢ powierzchnie dobrze odcisnietym, wilgotnym mopem. Taki
sposdb czyszczenia nazywa sie ,wilgotnym przecieraniem”. Do wody nalezy dodac¢ odrobine $rodka do
czyszczenia laminatu.

Jakiego rodzaju produktow do pielegnacji podfogi nie mozna stosowac ?

Podtdg laminowanych nie nalezy traktowad srodkami czyszczacymi i pielegnacyjnymi tworzgcymi warstwe,
politurg lub na bazie woskdw . Nie wolno uzywac urzadzen parowych.

Codzienne czyszczenie w domu

Kazde pokrycie podfogowe jest narazone na naturalne zuzycie, w zaleznosci od jakosci pokrycia podtogowego
i rzeczywistego uzytkowania. Dzieki regularnej pielegnacji mozesz zapewni¢ swojej podtodze,ze zachowa
swoje wartosc.

e LuZne zabrudzenia powierzchniowe

Twoja nowa podtoga laminowana ma twardg, nieprzepuszczalng powierzchnie, do ktérej brud nie przywiera i
w wiekszosci przypadkow jest tatwy do usuniecia. ldealnym sposobem na usuniecie luznych zabrudzen
powierzchniowych jest uzycie odkurzacza, najlepiej z wydajnym filtrem przeciwpytowym i ssawkag do
twardych powierzchni. Uzywajac dobrze odciénietej, wilgotnej Sciereczki, mozesz szybko i tatwo usungc kurz i
luZzne zabrudzenia z podtogi. Zalecamy réwniez stosowanie gotowych do uzycia impregnowanych Sciereczek
czyszczacych lub mokrych chusteczek.

e Trudne do usuniecia zabrudzenia

Trudne do usuniecia zabrudzenia mozna usungc¢ za pomocy srodka czyszczgcego do laminatéw.

Uwaga: Nie uzywaj zracych srodkdw czyszczacych, Scierek ani ggbek drucianych itp. Nie szlifuj, nie lakieruj ani
nie woskuj podtogi laminowanej. Rozlane ptyny lub inne rodzaje wilgoci nalezy natychmiast usungac.

Wazne

Nie wolno stawia¢ na panelach ani montowac¢ do nich mebli kuchennych, szaf wnekowych, wysp,
mebloscianek, ciezkich mebli, ktore utrudniajg naturalng prace paneli laminowanych.
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